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Эталоны коррозии ЭТК для анализов по ГОСТ 2917, ГОСТ 6321, ISO 2160
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Эталоны коррозии ЭТК представляют собой цветную эталонную шкалу, воспроизводящую внешний вид медной пластины, подвергнутой коррозионному воздействию нефтепродуктов различной степени агрессивности.

Эталоны изготовлены на металлической подложке и помещены в герметичную оболочку из прозрачного полимера.

ЭТК используется при определении коррозионной агрессивности нефтепродуктов по ГОСТ 2917, ГОСТ 6321 и ISO 2160 в лабораториях НПЗ, нефтебаз и других промышленных предприятий.
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Для проведения испытаний требуется термостат (термостатирующая баня) ПЭ-4310, ТМП, VT-8 или аналогичный с комплектом приспособлений.

оснащение экоаналитического и санитарного контроля

индикаторные трубки, измерительные комплекты, оборудование и приборы, расходные материалы


